
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

РОССИЯ, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск,
Тюменская область, Панель 25, Юго-Западный промышленный узел, улица 2П-2,
дом 32 (помещения 112, 113, 114, 115, 116, 117).

адреса мест осуществления деятельности

1.

Лаборатория буровых и тампонажных растворов Общества с ограниченной
ответственностью «Оверал Сервис»
наименование испытательной лаборатории

Номер в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.21ОО36



На соответствие требованиям

РОССИЯ, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Тюменская
область, Панель 25, Юго-Западный промышленный узел, улица 2П-2, дом 32 (помещения
112, 113, 114, 115, 116, 117).
адреса мест осуществления деятельности

N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС Определяемая
характеристика (Показатель) Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

1. Испытания (исследования), измерения продукции

1.1. ГОСТ 33213, 4;Физико-
механические;Плотность

Растворы строительные
(Буровые растворы на водной
основе)

23.64.10.120 - Плотность -
от 0,70 до 2,75 (г/см³)

на 36 листах, лист 2RA.RU.21ОО36



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС Определяемая
характеристика (Показатель) Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

1.2. ГОСТ 33213, 6.2;Физико-
механические;Вязкость

Растворы строительные
(Буровые растворы на водной
основе)

23.64.10.120 - Условная вязкость -
от 20 до 300 (с)

1.3. ГОСТ 33213,
6.2.2.3;Теплотехнические
испытания;Измерение
температуры

Растворы строительные
(Буровые растворы на водной
основе)

23.64.10.120 - Температура -
от 0 до 100 (град. C;˚С)

1.4. ГОСТ 33213, 6.3;Физико-
механические;Вязкость

Растворы строительные
(Буровые растворы на водной
основе)

23.64.10.120 - Пластическая вязкость -
от 1 до 300 (мПа*с)

Динамическое напряжение
сдвига

-
от 1 до 300 (фунт/100
фут²)
от 1 до 144 (Па)

Начальное статическое
напряжение сдвига

-
от 1 до 300 (фунт/100
фут²)
от 1 до 150 (Па)

Статическое напряжение
сдвига через 10 мин

-
от 1 до 300 (фунт/100
фут²)
от 1 до 150 (Па)

на 36 листах, лист 3RA.RU.21ОО36



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС Определяемая
характеристика (Показатель) Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

1.4.

1.5. ГОСТ 33213, 7.2;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фильтрационный

Растворы строительные
(Буровые растворы на водной
основе)

23.64.10.120 - Объем фильтрата -
от 1,0 до 25,0 (см³; мл)

1.6. ГОСТ 33213,
7.2.2.6;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фильтрационный

Растворы строительные
(Буровые растворы на водной
основе)

23.64.10.120 - Толщина фильтрационной
корки

-
от 1 до 10 (мм)

1.7. ГОСТ 33213, 7.3;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фильтрационный

Растворы строительные
(Буровые растворы на водной
основе)

23.64.10.120 - Объем фильтрата -
от 2,0 до 50,0 (см³; мл)

1.8. ГОСТ 33213,
7.3.3.12;Химические
испытания, физико-
химические

Растворы строительные
(Буровые растворы на водной
основе)

23.64.10.120 - Толщина фильтрационной
корки

-
от 1 до 10 (мм)

на 36 листах, лист 4RA.RU.21ОО36



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС Определяемая
характеристика (Показатель) Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

1.8.

1.9. ГОСТ 33213,
8;Теплотехнические
испытания;прочие методы
теплотехнических
исследований (испытаний)

Растворы строительные
(Буровые растворы на водной
основе)

23.64.10.120 - Объемная доля твердой фазы -
от 0 до 50,0 (%)

Объемная доля углеводорода -
от 0 до 50,0 (%)

Объемное содержание воды -
от 2,0 до 100,0 (%)

1.10. ГОСТ 33213, 9;Физико-
механические;измерение
потока, расхода, уровня,
объема

Растворы строительные
(Буровые растворы на водной
основе)

23.64.10.120 - Объемная доля песка -
от 0 до 20 (%)

1.11. ГОСТ 33213, 10;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фильтрационный

Растворы строительные
(Буровые растворы на водной
основе)

23.64.10.120 - Бентонитовый эквивалент -
от 3,56 до 142,50 (кг/м³)

на 36 листах, лист 5RA.RU.21ОО36



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС Определяемая
характеристика (Показатель) Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

1.12. ГОСТ 33213, 11;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Электрохимическ
ий

Растворы строительные
(Буровые растворы на водной
основе)

23.64.10.120 - Водородный показатель (pH) -
от 1,0 до 14,0 (ед. pH)

1.13. ГОСТ 33213,
12.3;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрически
й (объемный)

Растворы строительные
(Буровые растворы на водной
основе)

23.64.10.120 - Щелочность фильтрата по
фенолфталеину

-
от 0 до 15,0 (см³; мл)

Щелочность фильтрата по
метилоранжу

-
от 0 до 15,0 (см³; мл)

1.14. ГОСТ 33213,
12.4;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрически
й (объемный)

Растворы строительные
(Буровые растворы на водной
основе)

23.64.10.120 - Щелочность бурового
раствора по фенолфталеину

-
от 0 до 15,0 (см³; мл)

1.15. ГОСТ 33213, 13;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрически
й (объемный)

Растворы строительные
(Буровые растворы на водной
основе)

23.64.10.120 - Массовая концентрация
хлоридов (хлор-ионов)

-
от 0 до 200000 (мг/л)

на 36 листах, лист 6RA.RU.21ОО36



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС Определяемая
характеристика (Показатель) Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

1.15.

1.16. ГОСТ 33213, 14;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;титриметрический
(объемный)

Растворы строительные
(Буровые растворы на водной
основе)

23.64.10.120 - Общая жесткость в пересчете
на кальций

-
от 0 до 5000 (мг/л)

1.17. ГОСТ 33213, Приложение А
п.А.1;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрически
й (объемный)

Растворы строительные
(Буровые растворы на водной
основе)

23.64.10.120 - Массовая концентрация ионов
кальция

-
от 0 до 5000 (мг/л)

1.18. ГОСТ 33213, Приложение А
п.А.2;Расчетный
метод;расчетный метод

Растворы строительные
(Буровые растворы на водной
основе)

23.64.10.120 - Массовая концентрация ионов
магния

-
от 0 до 1000 (мг/л)

на 36 листах, лист 7RA.RU.21ОО36



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС Определяемая
характеристика (Показатель) Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

1.19. ГОСТ 33213, Приложение А
п.А.6;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Растворы строительные
(Буровые растворы на водной
основе)

23.64.10.120 - Массовая концентрация ионов
калия

-
от 5000 до 105000 (мг/л)

1.20. ГОСТ 33213, Приложение
ДБ;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фильтрационный

Растворы строительные
(Буровые растворы на водной
основе)

23.64.10.120 - Коэффициент трения корки -
от 0,0044 до 0,4824 (отн.
ед)

1.21. ГОСТ 33697, п.5;Физико-
механические;Весовые
параметры (масса, плотность
объем);

Растворы строительные
(Буровые растворы на
углеводородной основе)

23.64.10.120 - Плотность -
от 0,70 до 2,75 (г/см³)

1.22. ГОСТ 33697, 7.2;Физико-
механические;Вязкость

Растворы строительные
(Буровые растворы на
углеводородной основе)

23.64.10.120 - Условная вязкость -
от 20 до 300 (с)

на 36 листах, лист 8RA.RU.21ОО36



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС Определяемая
характеристика (Показатель) Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

1.23. ГОСТ 33697, 7.2.2.3;Физико-
механические;Температурны
е параметры (плавление,
кипение и т.д)

Растворы строительные
(Буровые растворы на
углеводородной основе)

23.64.10.120 - Температура -
от 0 до 100 (град. C;˚С)

1.24. ГОСТ 33697, 7.3;Физико-
механические;Вязкость

Растворы строительные
(Буровые растворы на
углеводородной основе)

23.64.10.120 - Пластическая вязкость -
от 1 до 300 (мПа*с)

Предел текучести -
от 1 до 300 (фунт/100
фут²)
от 1 до 144 (Па)

Исходное предельное
статическое напряжение
сдвига на 10 с

-
от 1 до 300 (фунт/100
фут²)
от 1 до 150 (Па)

Предельное статическое
напряжение сдвига на 10 мин

-
от 1 до 300 (фунт/100
фут²)
от 1 до 150 (Па)

1.25. ГОСТ 33697, 8;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фильтрационный

Растворы строительные
(Буровые растворы на
углеводородной основе)

23.64.10.120 - Объем фильтрата -
от 2,0 до 50,0 (см³; мл)

на 36 листах, лист 9RA.RU.21ОО36



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС Определяемая
характеристика (Показатель) Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

1.25.

1.26. ГОСТ 33697,
8.2.2.12;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фильтрационный

Растворы строительные
(Буровые растворы на
углеводородной основе)

23.64.10.120 - Толщина фильтрационного
осадка

-
от 1 до 10 (мм)

1.27. ГОСТ 33697, 9.1-
9.4;Теплотехнические
испытания;прочие методы
теплотехнических
исследований (испытаний)

Растворы строительные
(Буровые растворы на
углеводородной основе)

23.64.10.120 - Объемная доля воды -
от 0 до 50,0 (%)

Объемная доля высушенных
твердых частиц в реторте

-
от 0 до 50,0 (%)

Объемная доля нефти -
от 2,0 до 100,0 (%)

1.28. ГОСТ 33697,
10.3;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрически
й (объемный)

Растворы строительные
(Буровые растворы на
углеводородной основе)

23.64.10.120 - Щелочность, необходимая для
основы

-
от 0 до 5,0 (см³; мл)

на 36 листах, лист 10RA.RU.21ОО36



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС Определяемая
характеристика (Показатель) Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

1.29. ГОСТ 33697,
10.4;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрически
й (объемный)

Растворы строительные
(Буровые растворы на
углеводородной основе)

23.64.10.120 - Щелочность бурового
раствора

-
от 0 до 20,0 (см³; мл)

1.30. ГОСТ 33697,
10.5;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрически
й (объемный)

Растворы строительные
(Буровые растворы на
углеводородной основе)

23.64.10.120 - Концентрация хлорида -
от 0 до 200000 (мг/л)

1.31. ГОСТ 33697,
10.6;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрически
й (объемный)

Растворы строительные
(Буровые растворы на
углеводородной основе)

23.64.10.120 - Концентрация кальция во всем
буровом растворе

-
от 0 до 100000 (мг/л)

1.32. ГОСТ 33697,
11;Электрофизические
измерения;

Растворы строительные
(Буровые растворы на
углеводородной основе)

23.64.10.120 - Электрическая устойчивость -
от 1 до 1999 (В)

на 36 листах, лист 11RA.RU.21ОО36



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС Определяемая
характеристика (Показатель) Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

1.32. Электрофизические
измерения

1.33. ГОСТ Р 56946,
5.1.3.1;Физико-
механические;Плотность

Сульфат бария природный
(барит)

08.91.19.110 - Плотность -
от 3,6 до 4,5 (мг/см³)

1.34. ГОСТ Р 56946,
5.1.3.2;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Электрохимическ
ий

Сульфат бария природный
(барит)

08.91.19.110 - pH водной вытяжки -
от 4,0 до 9,0 (ед. pH)

1.35. ГОСТ Р 56946,
5.3.3.1;Расчетный
метод;расчетный метод

Бентониты (глины
бентонитовые)

08.12.22.111 - Выход глинистого раствора -
от 4,5 до свыше 20 (м³/т)

1.36. ГОСТ Р 56946,
5.3.3.2;Физико-
механические;Вязкость

Бентониты (глины
бентонитовые)

08.12.22.111 - Угол закручивания пружины
ротационного вискозиметра в
дистиллированной воде при
600 мин⁻¹

-
от 1 до 300 (град)

на 36 листах, лист 12RA.RU.21ОО36



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС Определяемая
характеристика (Показатель) Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

1.36. -
от 1 до 300 (град)

Пластическая вязкость -
от 1 до 300 (мПа*с)

Предельное динамическое
напряжение сдвига (ПДНС)

-
от 1 до 300 (фунт/100
фут²)
от 1 до 140 (Па)

1.37. ГОСТ Р 56946,
5.3.3.3;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фильтрационный

Бентониты (глины
бентонитовые)

08.12.22.111 - Показатель статической
фильтрации суспензии глины

-
от 1,0 до 25,0 (см³; мл)

1.38. ГОСТ Р 56946, 5.3.3.4;Прочие
исследования
(испытания);методы прочих
исследований (испытаний)
без уточнения

Бентониты (глины
бентонитовые)

08.12.22.111 - Массовая доля остатка,
состоящего из частиц
диаметром более 75 мкм

-
от 0 до 20 (%)

1.39. ГОСТ Р 56946,
5.4.3.1;Физико-
механические;Вязкость

Полимеры природные и
полимеры
модифицированные

20.16.59.310 - Показания ротационного
вискозиметра при скорости
вращения 600 мин-1 в

-
от 1 до 300 (делений)

на 36 листах, лист 13RA.RU.21ОО36



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС Определяемая
характеристика (Показатель) Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

1.39. природные в первичных
формах, не включенные в
другие группировки (В части:
полимеры на основе эфиров
целлюлозы)

растворе NaCI -
от 1 до 300 (делений)

Показания ротационного
вискозиметра при скорости
вращения 600 мин-1 в
насыщенном растворе NaCI

-
от 1 до 300 (делений)

Показания ротационного
вискозиметра при скорости
вращения 600 мин-1 в
дистиллированной воде

-
от 1 до 300 (делений)

1.40. ГОСТ Р 56946,
5.4.3.2;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фильтрационный

Полимеры природные и
полимеры
модифицированные
природные в первичных
формах, не включенные в
другие группировки (В части:
полимеры на основе эфиров
целлюлозы)

20.16.59.310 - Показатель статической
фильтрации

-
от 1,0 до 25,0 (см³; мл)

1.41. ГОСТ Р 56946,
5.4.3.3;Измерение параметров
физических
факторов;Измерение
влажности

Полимеры природные и
полимеры
модифицированные
природные в первичных
формах, не включенные в

20.16.59.310 - Массовая доля воды -
от 0 до 20,0 (%)

на 36 листах, лист 14RA.RU.21ОО36



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС Определяемая
характеристика (Показатель) Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

1.41. другие группировки (В части:
полимеры на основе эфиров
целлюлозы)

1.42. ГОСТ Р 56946,
5.4.3.4;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Полимеры природные и
полимеры
модифицированные
природные в первичных
формах, не включенные в
другие группировки (В части:
полимеры на основе эфиров
целлюлозы)

20.16.59.310 - Крахмал и его производные наличие/отсутствие
-
-

1.43. ГОСТ Р 56946,
5.5.3.2;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Полимеры природные и
полимеры
модифицированные
природные в первичных
формах, не включенные в
другие группировки
(Реагенты на основе
крахмала)

20.16.59.310 - Растворимость в воде Прозрачный/Непрозрачны
й/Опалесцирующий
-

на 36 листах, лист 15RA.RU.21ОО36



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС Определяемая
характеристика (Показатель) Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

1.44. ГОСТ Р 56946,
5.5.3.3;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Электрохимическ
ий

Полимеры природные и
полимеры
модифицированные
природные в первичных
формах, не включенные в
другие группировки
(Реагенты на основе
крахмала)

20.16.59.310 - Водородный показатель (pH) -
от 4,0 до 8,0 (ед. pH)

1.45. ГОСТ Р 56946,
5.5.3.4;Физико-
механические;Вязкость

Полимеры природные и
полимеры
модифицированные
природные в первичных
формах, не включенные в
другие группировки
(Реагенты на основе
крахмала)

20.16.59.310 - Показания по шкале
вискозиметра в насыщенном
солевом растворе при
скорости 600 мин⁻¹

-
от 1 до 100 (градус )

1.46. ГОСТ Р 56946,
5.5.3.4;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фильтрационный

Полимеры природные и
полимеры
модифицированные
природные в первичных
формах, не включенные в
другие группировки
(Реагенты на основе
крахмала)

20.16.59.310 - Показатель статической
фильтрации в насыщенном
солевом растворе

-
от 1,0 до 25,0 (см³; мл)

на 36 листах, лист 16RA.RU.21ОО36



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС Определяемая
характеристика (Показатель) Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

1.46.

1.47. ГОСТ Р 56946,
5.6.3.1;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Полимеры природные и
полимеры
модифицированные
природные в первичных
формах, не включенные в
другие группировки
(биополимеры
микробиологического
происхождения)

20.16.59.310 - Крахмал и его производные наличие/отсутствие
-

1.48. ГОСТ Р 56946,
5.6.3.2;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Полимеры природные и
полимеры
модифицированные
природные в первичных
формах, не включенные в
другие группировки
(биополимеры
микробиологического
происхождения)

20.16.59.310 - Гуар и его производные наличие/отсутствие
-

на 36 листах, лист 17RA.RU.21ОО36



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС Определяемая
характеристика (Показатель) Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

1.49. ГОСТ Р 56946,
5.6.3.3;Теплотехнические
испытания;прочие методы
теплотехнических
исследований (испытаний)

Полимеры природные и
полимеры
модифицированные
природные в первичных
формах, не включенные в
другие группировки
(биополимеры
микробиологического
происхождения)

20.16.59.310 - Массовая доля влаги -
от 0 до 20,0 (%)

1.50. ГОСТ Р 56946,
5.6.3.5;Физико-
механические;Вязкость

Полимеры природные и
полимеры
модифицированные
природные в первичных
формах, не включенные в
другие группировки
(биополимеры
микробиологического
происхождения)

20.16.59.310 - Вязкость в морской воде при
1,5 мин⁻¹

-
от 100 до 4000 (мПа*с)

Угол закручивания пружины
ротационного вискозиметра в
морской воде при 3 мин⁻²

-
от 1 до 300 (градус )

Угол закручивания пружины
ротационного вискозиметра в
морской воде при 6 мин⁻¹

-
от 1 до 300 (градус )

Угол закручивания пружины
ротационного вискозиметра в
морской воде при 300 мин⁻¹

-
от 1 до 300 (градус )

Угол закручивания пружины
ротационного вискозиметра в
минерализованном растворе
при 600 мин⁻¹

-
от 1 до 300 (градус )

на 36 листах, лист 18RA.RU.21ОО36



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС Определяемая
характеристика (Показатель) Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

1.50. Угол закручивания пружины
ротационного вискозиметра в
дистиллированной воде при
600 мин⁻¹

-
от 1 до 300 (градус )

1.51. ГОСТ Р 56946,
5.7.3.1;Физико-
механические;прочие методы
исследований (испытаний) по
определению физических и
механических показателей

Материалы смазочные 20.59.41.000 - Снижение коэффициента
трения 1%-ного водного
раствора смазочной добавки

-
от 0 до 100,0 (%)

1.52. ГОСТ Р 56946,
5.7.3.3;Физико-
механические;прочие методы
исследований (испытаний) по
определению физических и
механических показателей

Материалы смазочные 20.59.41.000 - Вспениваемость -
от 100 до 350 (%)

Пенообразующая способность -
от 0 до 500 (см³; мл)

1.53. ГОСТ Р 56946, Приложение
ДГ;Физико-
механические;прочие методы
исследований (испытаний) по
определению физических и
механических показателей

Материалы смазочные 20.59.41.000 - Коэффициент трения корки -
от 0,0044 до 0,4824 (отн.
ед)

на 36 листах, лист 19RA.RU.21ОО36



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС Определяемая
характеристика (Показатель) Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

1.53.

1.54. ГОСТ 21138.1;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Мел природный 08.11.30.110 - Массовая доля
водорастворимых веществ

-
от 0 до 0,25 (%)

1.55. ГОСТ 21138.6;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Мел природный 08.11.30.110 - Массовая доля остатка,
нерастворимого в соляной
кислоте

-
от 0 до 1,50 (%)

1.56. ГОСТ 20082;Прочие
исследования
(испытания);методы прочих
исследований (испытаний)
без уточнения

Мел природный 08.11.30.110 - Остаток после просева на сите
с сеткой № 0045К

-
от 0 до 10,0 (%)

Остаток после просева на сите
с сеткой № 014К

-
от 0 до 10,0 (%)

на 36 листах, лист 20RA.RU.21ОО36



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС Определяемая
характеристика (Показатель) Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

1.56.

1.57. ISO 13500, 7.3;Физико-
механические;плотность

Сульфат бария природный
(барит)

08.91.19.110 - Плотность -
от 3,60 до 4,50 (мг/см³)

1.58. ISO 13500, 9.3;Физико-
механические;вязкость

Бентониты (глины
бентонитовые)

08.12.22.111 - Показание по шкале
вискозиметра при скорости
вращения 600 об/мин

-
от 1 до 300 (делений)

1.59. ISO 13500, 9.5;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;фильтрационный

Бентониты (глины
бентонитовые)

08.12.22.111 - Объем фильтрата -
от 2,0 до 30,0 (см³; мл)

1.60. ISO 13500, 9.8;Физико-
механические;прочие методы
исследований (испытаний) по
определению физических и
механических показателей

Бентониты (глины
бентонитовые)

08.12.22.111 - Массовая доля остатка,
состоящего из частиц
диаметром более 75 мкм

-
от 0 до 20,0 (%)

на 36 листах, лист 21RA.RU.21ОО36



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС Определяемая
характеристика (Показатель) Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

1.61. ISO 13500, 10.5;Физико-
механические;вязкость

Бентониты (глины
бентонитовые)
(Необработанный бентонит)

08.12.22.111 - Дисперсная пластическая
вязкость

-
от 1 до 300 (мПа*с)

1.62. ISO 13500, 10.6;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;фильтрационный

Бентониты (глины
бентонитовые)
(Необработанный бентонит)

08.12.22.111 - Объем фильтрата -
от 2,0 до 30,0 (см³; мл)

1.63. ISO 13500, 14.3;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;визуальный

Полимеры природные и
полимеры
модифицированные
природные в первичных
формах, не включенные в
другие группировки
(Карбоксиметилцеллюлоза
малой вязкости)

20.16.59.310 - Крахмал и его производные наличие/отсутствие
-

1.64. ISO 13500, 14.6;Физико-
механические;вязкость

Полимеры природные и
полимеры
модифицированные
природные в первичных
формах, не включенные в
другие группировки

20.16.59.310 - Показание по шкале
вискозиметра при скорости
вращения 600 об/мин

-
от 1 до 300 (делений)

на 36 листах, лист 22RA.RU.21ОО36



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС Определяемая
характеристика (Показатель) Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

1.64. (Карбоксиметилцеллюлоза
малой вязкости)

1.65. ISO 13500, 14.7;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;фильтрационный

Полимеры природные и
полимеры
модифицированные
природные в первичных
формах, не включенные в
другие группировки
(Карбоксиметилцеллюлоза
малой вязкости)

20.16.59.310 - Объем фильтрата -
от 2,0 до 30,0 (см³; мл)

1.66. ISO 13500, 15.3;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;визуальный

Полимеры природные и
полимеры
модифицированные
природные в первичных
формах, не включенные в
другие группировки
(Карбоксиметилцеллюлоза
высокой вязкости)

20.16.59.310 - Крахмал и его производные наличие/отсутствие
-

1.67. ISO 13500, 15.6;Физико-
механические;вязкость

Полимеры природные и
полимеры
модифицированные

20.16.59.310 - Показание по шкале
вискозиметра при скорости
вращения 600 об/мин

-
от 1 до 300 (делений)

на 36 листах, лист 23RA.RU.21ОО36



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС Определяемая
характеристика (Показатель) Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

1.67. природные в первичных
формах, не включенные в
другие группировки
(Карбоксиметилцеллюлоза
высокой вязкости)

-
от 1 до 300 (делений)

1.68. ISO 13500, 15.7;Физико-
механические;вязкость

Полимеры природные и
полимеры
модифицированные
природные в первичных
формах, не включенные в
другие группировки
(Карбоксиметилцеллюлоза
высокой вязкости)

20.16.59.310 - Показание по шкале
вискозиметра при скорости
вращения 600 об/мин

-
от 1 до 300 (делений)

1.69. ISO 13500, 15.8;Физико-
механические;вязкость

Полимеры природные и
полимеры
модифицированные
природные в первичных
формах, не включенные в
другие группировки
(Карбоксиметилцеллюлоза
высокой вязкости)

20.16.59.310 - Показание по шкале
вискозиметра при скорости
вращения 600 об/мин

-
от 1 до 300 (делений)

на 36 листах, лист 24RA.RU.21ОО36



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС Определяемая
характеристика (Показатель) Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

1.70. ISO 13500, 15.9;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;фильтрационный

Полимеры природные и
полимеры
модифицированные
природные в первичных
формах, не включенные в
другие группировки
(Карбоксиметилцеллюлоза
высокой вязкости)

20.16.59.310 - Объем фильтрата -
от 2,0 до 30,0 (см³; мл)

1.71. ISO 13500, 16.3;Физико-
механические;вязкость

Полимеры природные и
полимеры
модифицированные
природные в первичных
формах, не включенные в
другие группировки
(Крахмал)

20.16.59.310 - Показание по шкале
вискозиметра при скорости
вращения 600 об/мин

-
от 1 до 150 (делений)

1.72. ISO 13500, 16.4;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;фильтрационный

Полимеры природные и
полимеры
модифицированные
природные в первичных
формах, не включенные в
другие группировки
(Крахмал)

20.16.59.310 - Объем фильтрата -
от 2,0 до 30,0 (см³; мл)

на 36 листах, лист 25RA.RU.21ОО36



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС Определяемая
характеристика (Показатель) Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

1.73. ISO 13500, 16.6;Физико-
механические;вязкость

Полимеры природные и
полимеры
модифицированные
природные в первичных
формах, не включенные в
другие группировки
(Крахмал)

20.16.59.310 - Показание по шкале
вискозиметра при скорости
вращения 600 об/мин

-
от 1 до 150 (делений)

Показания ротационного
вискозиметра при скорости
вращения 600 мин-1 в
насыщенном растворе NaCI

-
от 1,0 до 100,0 (ед.)

1.74. ISO 13500, 16.7;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;фильтрационный

Полимеры природные и
полимеры
модифицированные
природные в первичных
формах, не включенные в
другие группировки
(Крахмал)

20.16.59.310 - Объем фильтрата -
от 2,0 до 30,0 (см³; мл)

1.75. ISO 13500, 17.2;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;визуальный

Полимеры природные и
полимеры
модифицированные
природные в первичных
формах, не включенные в
другие группировки
(Полианионная целлюлоза
низкой вязкости (PAC-LV))

20.16.59.310 - Крахмал наличие/отсутствие
-

на 36 листах, лист 26RA.RU.21ОО36



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС Определяемая
характеристика (Показатель) Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

1.76. ISO 13500, 17.3;Физико-
механические;прочие методы
исследований (испытаний) по
определению физических и
механических показателей

Полимеры природные и
полимеры
модифицированные
природные в первичных
формах, не включенные в
другие группировки
(Полианионная целлюлоза
низкой вязкости (PAC-LV))

20.16.59.310 - Массовая доля влаги -
от 0 до 20,0 (%)

1.77. ISO 13500, 17.4;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;фильтрационный

Полимеры природные и
полимеры
модифицированные
природные в первичных
формах, не включенные в
другие группировки
(Полианионная целлюлоза
низкой вязкости (PAC-LV))

20.16.59.310 - Объем фильтрата -
от 2,0 до 30,0

1.78. ISO 13500, 17.5;Физико-
механические;вязкость

Полимеры природные и
полимеры
модифицированные
природные в первичных
формах, не включенные в
другие группировки
(Полианионная целлюлоза
низкой вязкости (PAC-LV))

20.16.59.310 - Вязкость -
от 1 до 150 (мПа*с)

на 36 листах, лист 27RA.RU.21ОО36



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС Определяемая
характеристика (Показатель) Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

1.78.

1.79. ISO 13500, 18.2;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;визуальный

Полимеры природные и
полимеры
модифицированные
природные в первичных
формах, не включенные в
другие группировки
(Полианионная целлюлоза
высокой вязкости (PAC-НV))

20.16.59.310 - Крахмал наличие/отсутствие
-

1.80. ISO 13500, 18.3;Физико-
механические;прочие методы
исследований (испытаний) по
определению физических и
механических показателей

Полимеры природные и
полимеры
модифицированные
природные в первичных
формах, не включенные в
другие группировки
(Полианионная целлюлоза
высокой вязкости (PAC-НV))

20.16.59.310 - Массовая доля влаги -
от 0 до 20,0 (%)

1.81. ISO 13500, 18.4;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;фильтрационный

Полимеры природные и
полимеры
модифицированные
природные в первичных

20.16.59.310 - Объем фильтрата -
от 2,0 до 50,0 (см³; мл)

на 36 листах, лист 28RA.RU.21ОО36



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС Определяемая
характеристика (Показатель) Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

1.81. формах, не включенные в
другие группировки
(Полианионная целлюлоза
высокой вязкости (PAC HV))

1.82. ISO 13500, 18.5;Физико-
механические;вязкость

Полимеры природные и
полимеры
модифицированные
природные в первичных
формах, не включенные в
другие группировки
(Полианионная целлюлоза
высокой вязкости (PAC HV))

20.16.59.310 - Вязкость -
от 1 до 150 (мПа*с)

1.83. ISO 13500, 19.2;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;визуальный

Полимеры природные и
полимеры
модифицированные
природные в первичных
формах, не включенные в
другие группировки
(Ксантановая смола)

20.16.59.310 - Крахмал и его производные наличие/отсутствие
-

на 36 листах, лист 29RA.RU.21ОО36



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС Определяемая
характеристика (Показатель) Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

1.84. ISO 13500, 19.3;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;визуальный

Полимеры природные и
полимеры
модифицированные
природные в первичных
формах, не включенные в
другие группировки
(Ксантановая смола)

20.16.59.310 - Гуар и его производные наличие/отсутствие
-

1.85. ISO 13500, 19.4;Физико-
механические;прочие методы
исследований (испытаний) по
определению физических и
механических показателей

Полимеры природные и
полимеры
модифицированные
природные в первичных
формах, не включенные в
другие группировки
(Ксантановая смола)

20.16.59.310 - Массовая доля влаги -
от 0 до 20,0 (%)

1.86. ISO 13500, 19.6;Физико-
механические;вязкость

Полимеры природные и
полимеры
модифицированные
природные в первичных
формах, не включенные в
другие группировки
(Ксантановая смола)

20.16.59.310 - Вязкость -
от 1 до 300 (делений)
от 0,2 до 6000 (сП)

на 36 листах, лист 30RA.RU.21ОО36



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС Определяемая
характеристика (Показатель) Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

1.87. ISO 13500, 19.7;Физико-
механические;вязкость

Полимеры природные и
полимеры
модифицированные
природные в первичных
формах, не включенные в
другие группировки
(Ксантановая смола)

20.16.59.310 - Кажущаяся вязкость по
Брукфильду

-
от 100 до 4000 (сП)

1.88. ISO 13503-1;Физико-
механические;вязкость

Нефтегазоводяная смесь
(скважинная жидкость)

06.10.10.100 - Динамическая вязкость -
от 1 до 300 (мПа*с)
от 1 до 7000 (мПа*с)

1.89. ГОСТ 3900;Физико-
механические;плотность

Нефтепродукты 19.20 - Плотность -
от 670 до 1070 (кг/м³)

1.90. ГОСТ
12329;Теплотехнические
испытания;прочие методы
теплотехнических
исследований (испытаний)

Нефтепродукты 19.20 - Анилиновая точка -
от 30,0 до 100,0 (˚С)

на 36 листах, лист 31RA.RU.21ОО36



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС Определяемая
характеристика (Показатель) Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

1.91. ГОСТ 33;Физико-
механические;Вязкость

Нефтепродукты 19.20 - Кинематическая вязкость -
от 1,0000 до 80,0000 (сСт)

1.92. ГОСТ
6356;Теплотехнические
испытания;измерение
температуры

Нефтепродукты 19.20 - Температура вспышки в
закрытом тигле

-
от 55 до 140 (˚С)

1.93. ГОСТ
4333;Теплотехнические
испытания;прочие методы
теплотехнических
исследований (испытаний)

Нефтепродукты 19.20 - Температура вспышки в
открытом тигле

-
от 80 до 188 (˚С)

1.94. ГОСТ 20287, метод
А;Теплотехнические
испытания;прочие методы
теплотехнических
исследований (испытаний)

Нефтепродукты 19.20 - Температура текучести -
от -50 до 0 (˚С)

на 36 листах, лист 32RA.RU.21ОО36



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС Определяемая
характеристика (Показатель) Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

1.95. РД 52.24.395-2017
;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрически
й (объемный)

Вода природная 36.00.1 - Жесткость общая -
от 0,06 до 50 (°Ж)

1.96. РД 52.24.406-
2018;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрически
й (объемный)

Вода природная 36.00.1 - Массовая концентрация
сульфатов (сульфат-ионов)

-
от 30,0 до 5000 (мг/дм³)

1.97. РД 52.24.407-
2017;Химические испытания,
физико-химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Вода природная 36.00.1 - Массовая концентрация
хлоридов (хлор-ионов)

-
от 10,0 до 20000,0
(мг/дм³)

на 36 листах, лист 33RA.RU.21ОО36



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС Определяемая
характеристика (Показатель) Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

1.98. РД 52.24.493-
2020;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрически
й (объемный)

Вода природная 36.00.1 - Массовая концентрация
гидрокарбонат-ионов

-
от 10,0 до 500,0 (мг/дм³)

1.99. ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-
97;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Электрохимическ
ий

Вода природная 36.00.1 - Водородный показатель (pH) -
от 1,0 до 14,0 (ед. pH)

1.100. ГОСТ Р 51761, 8.2;Прочие
исследования
(испытания);методы прочих
исследований (испытаний)
без уточнения

Изделия керамические
лабораторного и химического
назначения, кроме
фарфоровых (Пропанты
алюмосиликатные)

23.44.12.110 - Гранулометрический состав -
от 0 до 100 (%)

1.101. ГОСТ Р 51761, 8.3;Прочие
исследования
(испытания);методы прочих
исследований (испытаний)
без уточнения

Изделия керамические
лабораторного и химического
назначения, кроме
фарфоровых (Пропанты
алюмосиликатные)

23.44.12.110 - Массовая доля гранул
основной фракции

-
от 80,0 до 100,0 (%)

на 36 листах, лист 34RA.RU.21ОО36



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС Определяемая
характеристика (Показатель) Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

1.101.

1.102. ГОСТ Р 51761, 8.8.1, метод
А;Физико-
механические;плотность

Изделия керамические
лабораторного и химического
назначения, кроме
фарфоровых (Пропанты
алюмосиликатные)

23.44.12.110 - Насыпная плотность -
от 1,0 до 3,0 (г/см³)

1.103. ГОСТ Р 54571, 8.2;Прочие
исследования
(испытания);методы прочих
исследований (испытаний)
без уточнения

Изделия керамические
прочего технического
назначения, кроме
фарфоровых (пропанты
магнезиально-кварцевые)

23.44.12.190 - Гранулометрический состав -
от 0 до 100 (%)

1.104. ГОСТ Р 54571, 8.3;Прочие
исследования
(испытания);методы прочих
исследований (испытаний)
без уточнения

Изделия керамические
прочего технического
назначения, кроме
фарфоровых (пропанты
магнезиально-кварцевые)

23.44.12.190 - Массовая доля гранул
основной фракции

-
от 80,0 до 100,0 (%)

на 36 листах, лист 35RA.RU.21ОО36



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС Определяемая
характеристика (Показатель) Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

1.105. МИ № 2/7-3-2022 Методика
(метод) измерений.
Химические реагенты.
Массовая доля
хлорорганических
соединений. Определение
методом микрокулонометрии
и рентгенофлуоресцентного
анализа в образце нафты,
полученном из нефти с
добавлением химических
реагентов
(ФР.1.31.2022.42861), Метод
2;Химические испытания,
физико-химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Нефтепродукты прочие
(нафта с добавлением
химических реагентов)

19.20.4 - Массовая доля
хлорорганических соединений

-
от 2,0 до 50,0 (млн⁻¹
(ppm))

должность уполномоченного лица подпись уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица

RA.RU.21ОО36 на 36 листах, лист 36

Генеральный директор Дегесов Дмитрий ВячеславовичПодписано электронной подписью
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                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 11
                 false
                 
                   
                     671
                     Электрофизические измерения
                     false
                     
                       670
                       Электрофизические измерения
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1999
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         137315
                         Электрическая устойчивость
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 19609
                 Нефтяная и газовая промышленность. Материалы буровых растворов. Технические условия и испытания
                 ГОСТ Р 56946-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение ДГ
                 false
                 
                   
                     1137
                     прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0044
                             0,1899
                             
                               741
                               отн. ед
                               Относительная единица
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         137307
                         Коэффициент трения корки
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 8838
                 Общие методы испытаний пигментов и наполнителей. Методы определения остатка на сите
                 ГОСТ 21119.4-75
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 1а
                 false
                 
                   
                     1137
                     прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             2,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         137335
                         Остаток на сите после мокрого просеивания
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 63298
                 Нефтяная и газовая промышленность. Материалы буровых растворов. Технические условия и испытания
                 ISO 13500:2008
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   14
                   ISO
                   Стандарты Международной организации по стандартизации
                
                 
                 14
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 15.7
                 false
                 
                   
                     606
                     вязкость
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             300
                             
                               1366
                               делений
                               число делений
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         142307
                         Показание по шкале вискозиметра при скорости вращения 600 об/мин
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 29579
                 Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности
                 ГОСТ 3900-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     610
                     плотность
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             670
                             1070
                             
                               86
                               кг/м³
                               Килограмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         1759
                         Плотность при 20 °С
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 18142
                 Нефтепродукты. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле
                 ГОСТ 6356-75
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     589
                     измерение температуры
                     false
                     
                       587
                       Теплотехнические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             40
                             188
                             
                               61
                               ˚С
                               Градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         1760
                         Температура вспышки в открытом тигле
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 40406
                 Мел. Метод определения массовой доли нерастворимого в соляной кислоте остатка
                 ГОСТ 21138.6-78
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
              
               
                 40378
                 Мел. Метод определения массовой доли водорастворимых веществ
                 ГОСТ 21138.1-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             2,00
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         2968
                         Массовая доля водорастворимых веществ
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 10051
                 Мел природный обогащенный. Технические условия
                 ГОСТ 12085-88
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20,00
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         138475
                         Содержание влаги
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 29111
                 Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле
                 ГОСТ 4333-2014
                 
                 1661817600000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1127
                     прочие методы теплотехнических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       587
                       Теплотехнические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             80
                             188
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         1760
                         Температура вспышки в открытом тигле
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4528362
                 Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности
                 ГОСТ 3900-2022
                 
                 1667260800000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     610
                     плотность
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             670
                             1070
                             
                               86
                               кг/м³
                               килограмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         188
                         Плотность
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 26061
                 Нефтепродукты. Методы определения температур текучести и застывания
                 ГОСТ 20287-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 (метод А)
                 false
                 
                   
                     1127
                     прочие методы теплотехнических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       587
                       Теплотехнические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             -50
                             0
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         5003
                         Температура текучести
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4531952
                 Нефтепродукты и углеводородные растворители. Метод определения анилиновой точки и ароматических углеводородов
                 ГОСТ 12329-2021
                 
                 1670457600000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1127
                     прочие методы теплотехнических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       587
                       Теплотехнические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             25
                             100
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         122290
                         Анилиновая точка
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             25,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         3871
                         Массовая доля ароматических углеводородов
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 15075
                 Пропанты алюмосиликатные. Технические условия
                 ГОСТ Р 51761-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 8.8.1, метод А
                 false
                 
                   
                     610
                     плотность
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             3,00
                             
                               708
                               г/см³
                               грамм на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131318
                         Насыпная плотность
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 9793
                 Пропанты магнезиально-кварцевые. Технические условия
                 ГОСТ Р 54571-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 8.3
                 false
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             70
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         4809
                         Массовая доля гранул основной фракции
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 11132
                 Мел природный обогащенный. Метод определения гранулометрического состава
                 ГОСТ 20082-74
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         145751
                         Остаток на сите с сеткой № 014
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         2967
                         Остаток после просева на сите с сеткой № 0045К
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4526100
                 Методика (метод) измерений. Химические реагенты. Массовая доля хлорорганических соединений. Определение методом микрокулонометрии и рентгенофлуоресцентного анализа в образце нафты, полученном из нефти с добавлением химических реагентов
                 МИ № 2/7-3-2022 Методика (метод) измерений. Химические реагенты. Массовая доля хлорорганических соединений. Определение методом микрокулонометрии и рентгенофлуоресцентного анализа в образце нафты, полученном из нефти с добавлением химических реагентов (ФР.1.31.2022.42861)
                 
                 1664755200000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Метод 2
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                             2,0
                             50,0
                             
                               616
                               млн⁻¹ (ppm)
                               миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         130011
                         Массовая доля хлорорганических соединений 
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
            
             
               
                 6915
                 Полимеры природные и полимеры модифицированные природные в первичных формах, не включенные в другие группировки
                 20.16.59.310
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     Карбоксиметилцеллюлоза высокой вязкости
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2054
                 Сульфат бария природный (барит)
                 08.91.19.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 1985
                 Мел природный
                 08.11.30.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 6143
                 Пигменты и составы на их основе
                 20.12.21.118
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 5935
                 Нефтепродукты
                 19.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 6059
                 Нефтепродукты прочие
                 19.20.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     нафта с добавлением химических реагентов
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 13284
                 Вода природная
                 36.00.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 7205
                 Материалы смазочные
                 20.59.41.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 1679
                 Нефтегазоводяная смесь (скважинная жидкость)
                 06.10.10.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2031
                 Бентониты (глины бентонитовые)
                 08.12.22.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2035
                 Порошки из глины
                 08.12.22.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 7954
                 Изделия керамические лабораторного и химического назначения, кроме фарфоровых
                 23.44.12.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     Пропанты алюмосиликатные
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 7955
                 Изделия керамические прочего технического назначения, кроме фарфоровых
                 23.44.12.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     пропанты магнезиально-кварцевые
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 8097
                 Растворы строительные
                 23.64.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     Буровые растворы на водной основе
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 7864
                 Растворы строительные огнеупорные
                 23.20.13.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 8093
                 Смеси и растворы строительные
                 23.64
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 8094
                 Смеси и растворы строительные
                 23.64.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
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             Выполнение работ по испытаниям (исследованиям) продукции. Под продукцией понимается любой результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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